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Die Systeme von

Botament

fr jedes Anwendungsgebiet

Der Markt der Sanierung,
Renovierung und Modernisierung

In den letzten Jahren haben sich die
Anforderungen rund um die Verle
gung von Fliesen und Natursteinen
stark veréndert. Wahrend der Neu
bau sich weiterhin riickgangig entwi
ckelt, ist der Bedarf an Leistungen im
Bereich der Sanierung, Renovierung
und Modernisierung bei bestehenden
Gewerken stetig angestiegen. Damit
haben sich auch die Anforderungen
an die in diesen Bereichen eingesetz
ten Produkte verandert.

Gerade im Bestandsbau sieht sich
der Verarbeiter haufig mit unvor-
hergesehenen Gegebenheiten kon
frontiert und arbeitet unter grof3em
Zeitdruck, da ,um die Ecke weiterge
wohnt wird“. Diesen Anforderungen
haben wir bei Botament Rechnung
getragen. Durch jahrelange Forschung
und Entwicklung ist es uns gelungen,
heute hoche ziente Produkte mit ex -
zellenten Verarbeitungseigenschaften
anzubieten. Mit den Produkten unse
rer Multifamilie, die gleich mehrere
Produktfunktionalitaten in sich ver
einen, ist der Pro auf der Baustelle

schnell und sehr exibel.

Verantwortung Gbernehmen —

fur heute und morgen

Seit seiner Grindung achtet Bota
ment bei der Verwendung von In
haltssto en und bei der Herstellung
von Produkten auf die Unbedenklich
keit hinsichtlich gesundheitlicher und
Okologischer Aspekte. Das beinhaltet
auch die umweltfreundliche und res
sourcenschonende Produktion sowie
die Entwicklung emissionsarmer Pro

dukte und Lésungen.

Botament ist Mitglied der DGNB
Nachhaltigkeit messbar zu machen
ist fur Botament von entscheidender
Bedeutung. Mithilfe von Gebaudezer
ti zierungssystemen lasst sich diese
Messbarkeit realisieren.

Die DGNB (Deutsche Gesellschaft
fir Nachhaltiges Bauen e. V.) ist eine
Non-Pro t-Organisation mit Sitz in
Stuttgart. Seit ihrer Griindung im Jahr
2007 setzt sich die DGNB fiir nach
weislich gute Gebaude und lebens
werte Quartiere — kurzum fir eine
zukunftsfahige gebaute Umwelt ein.
Ziel ist die Transformation des Bau-
und Immobilienmarktes hin zu einem
angemessenen Qualitatsverstandnis
als Grundlage fir ein verantwortungs

volles, nachhaltiges Handeln.

Mitglied der

DGNB

Emissionsarme und staub-

reduzierte Botament Produkte:

Gut fur Mensch und Umwelt

Die gesetzlichen Emissionsgrenz

werte werden bei Botament in der
Regel deutlich unterschritten. Um die
niedrige, unbedenkliche Emissions

abgabe nachhaltig zu dokumentieren,
sind bereits viele Produkte aus dem
Botament Produktsortiment nach

dem EMICODP als besonders emis

sionsarm geprtift worden.

Auch das Thema Staubreduktion
haben wir bedacht. Viele unserer Pro
dukte wurden auf staubreduzierende
Rezepturen umgestellt. Dies ist fir
den Verarbeiter in seinem tagtagh
chen Umgang mit diesen Produkten
von Vorteil: das unangenehme und
schadliche Einatmen des Staubes

kann so vermieden werden
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Fliesen und Naturstein

Nassraume Alte, kritische Untergriinden

AuRenbereich

Spezielle Materialien

UNTERGRUNDE AUSGLEICHEN UND VORBEREITEN
Ausgleich von Boden und Wéanden

Standfeste Ausgleichsmassen

Ausgleich von Béden und Wanden mit standfesten Ausgleichsmassen

UNTERGRUNDE AUSGLEICHEN UND VORBEREITEN
Ausgleich von Boden

Schnellestrich

Ausgleich von Boden

Nicht immer be nden sich Wand- und
Boden &chen in einem Zustand, in dem
sie ohne vorbehandelnde MafRnahmen
mit Fliesen und Platten belegt werden
kénnen. Dies tri t fast immer auf Sanie-
rungsarbeiten zu, aber auch im Neubau
kann der Einsatz von Ausgleichsarbeiten
durchaus notwendig sein, um die erfor
derliche Ebenheit (DIN 18202 ,Toleran
zen im Hochbau") firr die Verlegung im
Dunnbettverfahren herzustellen oder
um schadhafte Stellen, o ene Stof3fu-
gen oder Ausbriiche aufzufullen.

M200 Multimortel - Einsetzbar an jeder Stelle

Fillen von Schlitzen, Ausbriichen und Ausgleichen, Spachteln und
Verputzen von Unebenheiten

Léchern an Wand u. Boden

Abgesehen davon muissen in vielen
Fallen wie zum Beispiel auf Balkonen
oder in Badezimmern (die einen boden
gleichen Duschbereich erhalten sollen),
vorab Gefélleschichten zur Sicherstel
lung einer fachgerechten Wasserabfiih
rung eingebaut werden.

Fir diese Zwecke eignen sich standfes
te Materialien wie M200 Multimortel
(2-30 mm).

Mit Sand gestreckt kann dieser sogar bis

M200
Ein Allrounder durch und durch
fur den Innen- und AuBenbereich.

50 mm Schichtdicke eingesetzt werden.
Ein Allrounder durch und durch fir den
Innen- und AuRenbereich.

Nach ca. 2 Stunden kann der M200
Uberarbeitet werden.

L‘.ﬂf"

Verputzen von Wand &chen im
Innen- und AuBenbereich

s

Erstellen von Verbund- und
Gefalleestrichen

Verkleben von Bauplatten, Gips- und
Faserzementplatten

Ausbessern von Fassaden und
AuBenwénden

Herstellen von Hohlkehlen im
Sockelbereich

Wenn alte Zementestriche oder Beton
platten Ausbriiche oder Fehistellen auf
weisen, kdnnen diese sehr schnell und
unkompliziert mit M54 FM oder M56
Speed FM Schnellestrich-Fertigmortel
ausgebessert werden.

In manchen Féllen ist der alte Estrich
jedoch nicht mehr zu retten oder gar
nicht erst vorhanden. Insbesondere bei
der Sanierung von bewohnten Objek
ten sind jetzt Systeme gefragt, die so
schnell wie mdéglich mit Bodenbelagen
oder Fliesen versehen werden kdnnen
und innerhalb kirzester Zeit wieder
nutzbar sind. Bereits nach ~ 4 Stunden
ist ein neuer Estrich aus M56 Speed FM
mit Fliesen belegbar.

Estrich nachglatten

Lange Erhéartungs- und Trocknungszet
ten gehdren damit der Vergangenheit
an.

Vor Beginn der Ausbesserungsarbeiten
oder dem Einbau eines neuen Estrichs
sind eventuell vorhandene Risse im
massiven Untergrund mit R70 GieRharz
2K zu verfillen und mit Quarzsand ab
streuen.

Estrich abziehen

Bereits nach ~ 4 Stunden ist ein
neuer Estrich aus M56 Speed FM
mit Fliesen belegbar.

Estrich reiben
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AuBenbereich Nassraume Alte, kritische Untergriinden Fliesen und Naturstein

Spezielle Materialien



UNTERGRUNDE AUSGLEICHEN UND VORBEREITEN
Ausgleich von Boden mit selbstverlaufenden Nivelliermassen

UNTERGRUNDE AUSGLEICHEN UND VORBEREITEN
Untergriinde vorbereiten - Grundieren
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Grundierung Selbstverlaufende Nivelliermassen

Fliesen und Naturstein

Alte, kritische Untergriinden

Untergrinde vorbereiten

Zur professionellen Vorbereitung von
Untergriinden gehort immer eine pas
sende Grundierung.

Fir saugende Untergriinde wie
Zementestriche, Calciumsulfatestriche,
Porenbeton, Kalksandsteinmauerwerk,
Gipswandbauplatten und mineralische

Grundierung saugender Untergriinde:

Grundierung nicht saugender
Untergriinde im Innenbereich:

[ —

Ausgleich von Boden

Uberall dort, wo Boden groR &chig ega-
lisiert werden miussen, sind Nivellier
massen das optimale Mittel. Neben der
zuigigen Verarbeitung und der einfachen
Handhabung scha en sie einen perfek-
ten Verlegeuntergrund fir Fliesen und

Beim Anmischen ist ein besonderes
Augenmerk auf die exakt einzuhaltende
Zugabe der Wassermenge zu richten.

Neben vielfaltig einsetzbaren Nivellier
massen wie M50 Classic (bis 20 mm

Untergrundvorbereitung

in Rekordzeit!

Um den Vorgang des Untergrundaus
gleichs deutlich zu verkiirzen, kann
S920 als Beschleuniger fur Nivellier
massen eingesetzt werden, was dem

Die Grundierung von saugféhigen Boden &chen erfolgt Grundierung alter festan Grundierung eines alten,
Putze ist D11 Tiefengrund die richtige D1t Alternativ kann D11 mit dem Pinsel aufgetragen '%?fg’ldsegggdscmcmunge" :Egﬁ:a"dete” Gussas- Bodenbelage. Schichtstarke) und M51 Classic (von 5 bis  Pro die Fliesenverlegung bereits rund

Wabhl. Reststaub auf den Ober &chen
und in den Poren wird beim Grundie
ren gebunden. Zudem reduziert D11 die
Saugfahigkeit der Bausto e und stellt
ein gleichméBiges Saugverhalten auf
dem gesamten Untergrund her. Damit
wird ein zu rascher Wasserentzug beim
anschlieBenden Auftrag von Nivellier
massen oder Fliesenklebern vermieden
und ein optimaler Haftverbund sicher

Glatte, nicht saugende Untergriinde
wie Holz und Holzwerksto e, alte Flie-
senbelage, wasserunldsliche Anstriche
und Beschichtungen sowie unbe-
sandete Gussasphaltestriche werden
mit D1 Speed vorbehandelt.

Der darin enthaltene Quarzsand ermog
licht nachfolgend aufzutragenden, mi
neralischen Bausto en die notwendige
Verkrallung auf dem Untergrund.

Mit Wasser verdinnt (max. 1:2) kann
D1 Speed zusatzlich als Tiefengrund

verwendet werden.

Dabei sind Nivelliermassen nicht nur
zum Ausgleich von Untergriinden mit
zu hohen Malf3toleranzen oder zum An

gleichen von unterschiedlichen Hohen
im Rahmen von Renovierungsarbeiten
gefragt, sondern generell auch dann un

umganglich, wenn Beldge wie Fliesen
im XXL-Format oder glatte Bodenbela

ge wie PVC oder Linoleum eine so hohe
Ebenheit verlangen, wie sie Estriche im

30 mm Schichtstarke) gibt es auch be
sondere Nivelliermassen.

Als Spezialistin fur kritische Untergriinde
wie Holzbbden steht M53 Extra zur Ver
figung. Die faserarmierte Nivelliermasse
bietet zusatzliche Sicherheit in punkto
Reduzierung von Rissbildungen und
kann durch die Zugabe von Quarzsand
bis zu einer Gesamtstérke von 40 mm
eingebaut werden.

90 Minuten nach dem Einbau ermdg-
licht, indem er das Zusatzmittel einfach
dem Anmachwasser beimischt.

Fliesen und Naturstein

Alte, kritische Untergriinden

gestellt. allgemeinen nicht bieten kénnen.
Vor dem Einbringen der Nivelliermas

Y se werden die Boden dchen zunéchst N
% grundiert und Randstreifen an den auf %
4 gehenden Bauteilen xiert. a
z z

Herstellung

von Kontaktschichten

Alternativ zu Grundierungen kénnen  Aber auch glatte Beton achen lassen

auch Kontaktschichten aus zementba sich auf diese Weise gut vorbereiten. S .

sierten, hoch kunststo verglteten Pro- MD1 Speed Flexible Dichtungsschlam
= dukten verwendet werden. me eignet sich hierfur besonders gut = <
§ Diese Variante bietet sich vor allem bei  und lasst sich einfach verarbeiten. Die Grundierung von saugfahigen Boden achen erfolgt AusgieRen der Nivelliermasse M50 Classic. [: 'r;:? . %
= ) mit D11. af ¥ =
% der Vorbehandlung von glatten, nicht %
< - . <

sauQenden Untergrunden im Auzenbe- Erstellung einer Haftbriicke aus MD1 Speed auf einem

reich an wie beispielsweise alte Fliesen alten Terrassenbelag.

belage auf Balkonen und Terrassen.

Legen Sie den Turbo ein!

c Mit S920, Beschleuniger fir c
% Botament Nivelliermassen M50 Classic, %
-p:_a Verteilen der ausgegossenen Nivelliermasse M50 Classic Entliftung der Ausgleichsschicht mit einer Stachelwalze. Eﬂe‘r’éigiﬁﬁ ggdgl\gﬁiﬂtaj:';"i;r;eceaf en 'E
g mit dem Glétter. . gen. g
o o
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Der Variabilitat sind keine Grenzen gesetzt!

S - A hp ot _- & Beispiele fur Fliesen und Naturstein
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Fliesen und Naturstein

Naturstein-Mosaik Antik-Fliese Glasiertes Steinzeug

Travertin Glas iesen

Delfter Steingut / Marmor, Bianco Carrara
Kiichen Fliesen Delfter Art

Alte, kritische Untergriinden
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AuRenbereich Nassraume Alte, kritische Untergriinden Fliesen und Naturstein

Spezielle Materialien

ARTEN VON FLIESEN UND NATURSTEIN

Einfiihrung

Arten von Fliesen und Naturstein

Das Wort “Fliese” wird fur alle keramischen Bekleidungen und Belage verwendet, die sich unter

anderem in Wohnraumen, Badern und AulRenbeldgen wieder nden. Neben den verschiedenen

Farben und Formen unterscheiden sie sich im Wesentlichen durch die Wasseraufnahme, das

Brennverfahren und der Art der Herstellung.

Steingut iesen

haben einen weil3en, gelblichen
oder rétlichen Scherben und sind
fur den Anwender leicht zu bearbei-
ten. Meist werden Sie ,trockenge-
presst” und bei Temperaturen um
die 1000 °C gebrannt. Der porése
Scherben hat eine hohe Wasserauf-
nahmefahigkeit, was einen Einsatz
im Auf3enbereich ausschlief3t. Der
Hauptanwendungsbereich liegt
daher im klassischen Wandbereich
wie z.B. in Badern und Kiichen.

Steinzeug iesen

werden gerne dort eingesetzt, wo
hohe Beanspruchungen erwartet
werden.

Das Material wird bei Temperaturen
um die 1200 °C gebrannt und weist
daher einen dichteren Scherben auf.
Im Gegensatz zu Steingut iesen
koénnen diese im Bodenbereich ein-
gesetzt. Der Einsatz erstreckt sich
vom normalen hauslichen Gebrauch
bis hin zum Einsatz im industriellen
Bereich.

10

Feinsteinzeug iesen

sind bis zur Sintergrenze bei unge-
fahr 1300 °C gebrannt. Aufgrund des
dichten Scherbens und der geringen
Wasseraufnahme gelten sie als frost-
sicher und sind u.a. fur den Einsatz im
AuRenbereich geeignet. Waren sie in
der Vergangenheit sowohl in polierter
als auch in unpolierter Form meist im
Bodenbereich zu nden, werden sie
heute auch gerne als grof3formatige
Platten wie z.B. 0,60 x 1,20 m im
Wandbereich eingesetzt.

Glasmosaik und Glas iesen

werden heutzutage industriell herge-
stellt und auf Netz oder Papier vor-
gefertigt geliefert. Das transparente
Material vermittelt einen edlen Ein-
druck. Glas ist p egeleichtes Material
und hoch saurebestandig. Aufgrund
der vielen Farbvarianten und unter-
schiedlichen Formen wird es gern als
gestalterisches Element eingesetzt.

Naturstein

Natursteine haben eine lange Ent-
stehungsgeschichte. Im Gegensatz
zu den industriell gefertigten Platten
dauert die Entstehung eines Natur-
steins mehrere Millionen Jahre. Als
reines Naturprodukt besticht er durch
seine Einzigartigkeit und Schonheit.
Daruber hinaus sind Natursteine viel-
faltig in ihrer Farbgebung und ihrer
Bescha enheit. Unterschieden und
klassi ziert werden Natursteine nach
der Art ihrer Entstehung.

Erstarrungsgesteine
Erstarrungsgesteine sind entstanden
durch das langsame Abkiihlen von
Magmamassen unter der Erdkruste.
Aufgrund des hohen Drucks haben
diese Natursteine ein besonders
dichtes Geflige. Zu den Erstarrungs-
gesteinen gehoéren z.B. Granit,
Syenit, Porphyr und Basalt.

Granit

Granit gehort zu den bekanntesten
Tiefengesteinen. Es besteht aus
Quarz, Feldspat und Glimmer in
unterschiedlichen Mengenanteilen.
Das Gestein ist sehr hart, verwit-
terungsbestandig und daher sehr
beanspruchbar. Das Farbspektrum
umfasst weil3, hellgrau bis dunkel-
grau. Der Stein eignet sich aufgrund
seiner Widerstandsfahigkeit u. a.

fur P astersteine, Fensterbénke,
Treppenstufen und reprasentative
Flachen mit starker Frequentierung.
Die Verlegung ist in der Regel unpro-
blematisch.

Basalt

Basalt ist ein vulkanischer Erguss-
gestein, welches besonders dicht,
kompakt und feinkdrnig ist. Die Farb-
gebung reicht von schwarz bis hin
zu einem blaulichen oder violetten
Einschlag. Der Basalt ndet oft seine
Anwendung bei Treppen, Hausein-
gangspodesten, Verkleidungen im
Innenbereich, z.B. Fensterbénke oder
auch im Garten- und Landschafts-
bau. Die Verlegung ist in der Regel
unproblematisch.

Ablagerungsgesteine
(Sedimentgesteine)

Bei den Ablagerungsgesteinen han-
delt es sich um Gesteinsarten, die bei
der Entstehung der Erde nach ,Ver-
witterung“ und , Transport* abgela-
gert und anschliel3end unter hohem
Druck verfestigt worden sind. Zu den
bekanntesten Ablagerungsgesteinen
gehdren unter anderem Sandsteine,
diverse Schieferarten, Kalksteine und
Dolomitkalk.

Sandsteine

sind weit verbreitet und bestehen
fast ausschlie3lich aus Quarz. Die
Harte ist abhéngig von dem Grad
der Verfestigung. Das Farbspektrum
reicht von weil3, grau und beige bis
hin zu rot und grun. Sandsteine sind
vielseitig verwendbar und nden u.a.
hau g lhren Einsatz im Garten- und
Landschaftsbau z.B. fur Einfassun-
gen und als Mauersteine.

Zu beachten ist, dass viele Sand-
steine nur eine geringe Tausalzbe-
standigkeit haben und durch die

Ein Usse aus Natur und Umwelt
stark strapaziert werden.

Seine Anfélligkeit gegen Umwelt-
ein Ussen lasst sich gut an alten Kir-
chenfassaden beobachten.

Umwandlungsgesteine
(Metamorphe Gesteine)
Umwandlungsgesteine sind durch
die Einwirkung von hohen Tempera-
turen bzw. hohem Druck aus Erstar-
rungs- oder Ablagerungsgesteinen
entstanden. Dabei haben sie neue
Eigenschaften erhalten.

Marmor

Das wohl bekannteste Umwand-
lungsgestein ist Marmor. Es ist ein
schlichtes, schones und sehr vielfal-
tiges Gestein und entsteht durch die
kristalline Umwandlung von Kalk-
stein.

Marmor lasst sich leicht bearbeiten
und polieren. Das Farbspektrum geht
von schneeweil} bis fast schwarz
Uber alle mdglichen Farbttne. Bei
der Verlegung ist darauf zu achten,
dass helle und schnelle Verlege- und
Fugenmortel eingesetzt werden, um
maogliche Verfarbungen zu vermet
den.

Schiefer

Bei Schiefer bzw. Glimmerschiefer
handelt es sich um metamorphe
Gesteine, die lhren Ursprung im Ton-
schiefer haben. Die Farbvielfalt reicht
von schwarz bis grausilbrig, teilweise
mit grinlichen und blaulichen Farb-
nuancen. Da Schiefer ein sehr dichtes
Material ist, keine Kapillaritat aufweist
und zudem hydrophobe Sto e (Ole)
enthalt, sollte bei der Verlegung
immer eine Haftbriicke zum Einsatz
kommen.
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Untergriinde
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AuBenbereich Nassraume Alte, kritische Untergriinden

Spezielle Materialien

VERLEGUNG VON FLIESEN UND NATURSTEIN
Verputztes und unverputztes Mauerwerk

Verputztes und unverputztes Mauerwerk

Verlegung von Fliesen und Natursteinen

Unverputztes Mauerwerk:

Bei der Verlegung von Fliesen und
Natursteinen auf unverputztem Mau-
erwerk aus Porenbeton, Kalksandstein,
Ziegel, Bimsstein usw. ist es wichtig,
dass der Untergrund planeben und
lotrecht ist. Hierfur ist die DIN 18202 —
Toleranzen im Hochbau — maR3geblich.

Verputztes Mauerwerk:

Grundsatzlich sind Putze der Klassen
CS I, Il und IV nach EN 998-1 geeig
net, wenn sie eine Mindestdruckfes-

tigkeit von 1,5 N/mm? aufweisen.

System-Komponenten

Tiefengrund
D11 oder
Haftgrundierung
D1 Speed

2 ...‘ o _—

Aufziehen von MULTISTARoder MULTISTONE mit
entsprechend groBem Zahnspachtel.

Wenn nétig ausgleichen mit: Multimértel
M200 (2-30 mm)

Grundierung des Untergrunds mit D11.

Multifunkt.-Naturstein- u. Fliesenkleber
MULTISTONE oder
Multifunktions-Fliesenkleber
MULTISTAR

Multifunktions-Fugenmortel
MULTIFUGE Base (3—30mm) oder
MULTIFUGE Fine (bis 7 mm) oder
MULTIFUGE Fine Speed (bis 10 mm)
oder

Einlegen der Fliesen in das Kleberbett aus MULTISTAR Leichtes, schleierfreies Waschen der Fuge.
oder MULTISTONE.

Reaktionsharz-Fugen- und Klebemértel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)

System-Silikon

Mischmauerwerk ist fiir die direkte Belegung mit Fliesen und Natursteinen nicht geeignet. Hier emp ehlt sich, 55 SUan
vorab die Botament Diinnentkopplung einzubauen.

12

VERLEGUNG VON FLIESEN UND NATURSTEIN

Gipsplatten, Trockenestrich,
Faserzement- und Bauplatten

Verlegung von Fliesen und Natursteinen

Gipsplatten, Faserzementplatten, Tre
ckenestrichelemente und Bauplatten
sind heute im Neubau, Ausbau und
insbesondere in der Renovierung nicht
mehr weg zu denken.

Grundsatzlich muss hier grof3es Au
genmerk auf eine stabile Statik und
Planebenheit der Konstruktion gelegt
werden, denn diese sind Vorausset
zung fir die Dauerhaftigkeit des Kera
mikbelags. Zur Vorbehandlung ist hier

D11 Tiefengrund geeignet.

Grundierung des Untergrunds mit dem einkomponenti-
gen Tiefengrund D11.

sprechend groBem Zahnspachtel.

Alternativ bei Bauplatten: Im StoRRbereich der Bauplatten
ist zur Vermeidung der Rissbildung eine Gewebeeinlage
aus GS12 einzubetten.

Einlegen der Fliesen in das Kleberbett aus MULTISTAR
oder MULTISTONE.

Verfugung mit MULTIFUGE Base oder
MULTIFUGE Fine.

Leichtes, schleierfreies Waschen der Fuge.

Gipskarton, Trockenestrich

System-Komponenten

Tiefengrund
D11 oder
Haftgrundierung
D1 Speed

Multifunkt.-Naturstein- u. Fliesenkleber
MULTISTONE oder
Multifunktions-Fliesenkleber
MULTISTAR

Multifunktions-Fugenmértel
MULTIFUGE Base (3—30mm) oder
MULTIFUGE Fine (bis 7mm) oder
MULTIFUGE Fine Speed (bis 10 mm)
oder
Reaktionsharz-Fugen- und Klebemortel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)

System-Silikon
S5 Supax
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AuBenbereich Nassraume Alte, kritische Untergriinde

Spezielle Materialien

VERLEGUNG VON FLIESEN UND NATURSTEIN

Beton und Betonfertigelemente

Beton und Betonfertigelemente

Verlegung von Fliesen und Natursteinen

Durch das hohe Schwinden des Betons
im Zuge seiner Festigkeitsentwicklung
und Trocknung werden grof3e Anfor
derungen an den Fliesenkleber gestellt.
Die Verlegung auf Betonuntergriinden,
die jinger als 6 Monate sind, ist nach
den gultigen Regelwerken nicht zulés
sig.

Mit unseren S1-Klebern (z. B. MULTI-
STAR und MULTISTONE) kann die
Fliesenverlegung jedoch bereits nach
3 Monaten erfolgen. Der Betonunter-
grund ist vor der Verlegung sorgféltig zu
prufen. Schaldlreste und Sinterschich-
ten kénnen spater zu Schaden im Haft
verbund mit dem Keramikbelag fuihren.
Eine Uberprifung auf Schaltlreste
kann durch eine Benetzungsprobe mit
Wasser erfolgen.

Sinterschichten lassen sich auf der
Baustelle in vielen Féllen durch eine

Gitterritzprobe feststellen.

Grundierung des Betons mit der einkomponentigen
Grundierung D11. Vor der Grundierung ist der Beton
auf Sinterschichten und Schalélreste zu priifen.

Aufziehen der Kontaktschicht aus MULTISTAR oder
MULTISTONE.

Aufziehen und Einlegen der Fliesen in das Kleber-
bett von MULTISTAR oder MULTISTONE

14

Boden mit Multifuge Base, Multifuge Fine Speed
Wand mit Multifuge Fine

System-Komponenten

Tiefengrund
D11 oder
Haftgrundierung

D1 Speed

Multifunkt.-Naturstein- u. Fliesenkleber
MULTISTONE oder
Multifunktions-Fliesenkleber
MULTISTAR

Multifunktions-Fugenmortel
MULTIFUGE Base (3—30mm) oder
MULTIFUGE Fine (bis 7mm) oder
MULTIFUGE Fine Speed (bis 10 mm)
oder
Reaktionsharz-Fugen- und Klebemortel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)

System-Silikon
S5 Supax

' EXKURSEstrich

Was ist ein Estrich?

Schicht oder Schichten aus Estrich-
mortel, die auf der Baustelle direkt
auf dem Untergrund, mit oder ohne
Verbund auf einer zwischenliegen-
den Trenn- oder DAmmschicht ver-
legt werden, um eine oder mehrere
der nachstehenden Funktionen zu
erfullen:

« eine vorgegebene Hohenlage
zu erreichen

« einen Bodenbelag aufzunehmen

« unmittelbar genutzt zu werden.

Estriche werden gem&R DIN 18560
+Estriche im Bauwesen* nach

ihrer Konstruktionsart eingeteilt in
schwimmende Estriche, Estriche auf
Trennlage, Verbundestriche sowie
Heizestriche.

Eigenschaften und Anforderungen
an Estriche regelt DIN EN 13813
+Estrichmdrtel und Estrichmassen

Zementestrich Calciumsulfatestrich

Gussasphalt Magnesiaestrich

Zemententestrich (CT)

Diese sehr hdu g vorkommende
Estrichart wird in allen Gebaudety
pen verwendet. Zementestriche sind
feuchtigkeitsunemp ndlich, zeigen
aber in den ersten Wochen nach
dem Einbau ein deutliches Schwind
verhalten von rund 0,5 mm/m.
Aufgrund ihres Bindemittels sind Ze-
mentestriche in der Regel grau.

Sie werden meistens als erdfeuchte
Mischung eingebaut.

Fur den eiligen Bauherrn stehen
Schnellestriche zur Verfiigung, die
bereits nach wenigen Stunden er
héarten und nach wenigen Stunden
belegreif sind. Bei Grol3baustellen
werden von Fall zu Fall auch Fliel3e
striche mit speziellen Eigenschaften
eingesetzt.

Calciumsulfatestrich (CA)

Diese weit verbreitete Estrichart wird
ebenfalls in allen Gebaudetypen
verwendet. Calciumsulfatestriche, zu
denen die Anhydritestriche z&hlen,
bleiben auch nach der Erhartung
feuchtigkeitsemp ndlich und mus -
sen daher entsprechend geschitzt
werden. Dafiir schwinden diese aber
fast gar nicht und kdnnen deshalb
nahezu fugenlos eingebaut werden.
Da sie Warme schneller leiten als
Zementstriche, sind sie vor allem als
Heizestrich beliebt. Aufgrund ihres
Bindemittels sind Calciumsulfatestr
che in der Regel sehr hell und leicht
gelblich bis bréaunlich. Calciumsulfa
testriche werden meistens als Flie-
RBestrich eingebaut (CAF), um Zeit zu
sparen und eine optimale Verteilung
sicher zu stellen.

EXKURS
Fliesen & Naturstein

Gussasphaltestrich (AS)

Hierbei handelt es sich um einen
wasserfreien Estrich auf Bitumenba
sis. Gussasphaltestriche nden vor
allem im Gewerbe- und Industriebau,
aber auch bei der Sanierung von
alten Holzbalkendecken Anwendung.
Sie nehmen keine Feuchtigkeit auf
und kdnnen sofort nach dem Abkih
len belegt werden.

Allerdings neigen sie zu groR3en Aus
dehnungen bei Warmeeinwirkung,
weswegen Gussasphalt-Heizestriche
generell nicht tber iest werden
sollten. Zudem verformen sich diese
Estriche wegen ihrer plastischen
Eigenschaft unter Punktlasten.

Magnesiaestrich (MA)

Diesen Estrich tri t man manchmal
als sogenannten Steinholzestrich
(Zuschlag aus Holz- oder Papier
mehl) in Altbauten an.

Heutzutage wird er fast ausschliel?
lich im Industriebau mit minerali-
schen Zuschlagen eingesetzt.

Diese sogenannten Magnesit-Indus-
trieestriche verfligen Uiber besonders
harte Ober &chen, die direkt nutzbar
sind.

Vorab miissen Magnesiaestriche
aber mit einer Schutzbeschichtung
versehen werden, da sie auf3erst
feuchtigkeitsemp ndlich sind.

In Altbauten ist diese Schutzschicht
meistens aus rotem oder griinem
Wachs.
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Nassraume

AuRenbereich

Spezielle Materialien

VERLEGUNG AUF ALTEN, KRITISCHEN UNTERGRUNDEN
Belagsreste, Beschichtungen, alte Fliesen und Anstriche

Belagsreste, Beschichtungen,
alte Fliesen und Anstriche

Verlegung auf alten, kritischen Untergriinden

Ein moderner, neuer Naturstein- oder
Fliesenbelag wertet den Wohnraum

insgesamt auf. Die alten Belage zu ent
fernen ist allerdings aufwéndig, teuer
und zeitintensiv.

Alte, nicht wasserldsliche, festanhaf

tende Beschichtungen und Belags-
kleberreste kdnnen im Regelfall ohne
vollstandiges Entfernen oder Abschlei

fen direkt mit Fliesen oder Natursteinen
belegt werden. Glatte Farbanstriche
oder Beschichtungen sind anzurauen.

System-Komponenten

Haftgrundierung
D1 Speed oder
fur den Auf3enbereich
MD1 Speed

Aufziehen von MULTISTAR oder MULTISTONE mit
entsprechend grolRem Zahnspachtel.

Grundierung des Untergrundes mit D1 Speed.

Kratzspachtelung mit MD1 Speed. Multifunkt.-Naturstein- u. Fliesenkleber

MULTISTONE oder
Multifunktions-Fliesenkleber
MULTISTAR

Multifunktions-Fugenmortel
MULTIFUGE Base (3—30mm) oder
MULTIFUGE Fine Speed
(bis 10 mm)

Einlegen der Fliesen in das Kleberbett aus MULTISTAR Verfugung mit MULTIFUGE Base oder System-Silikon
oder MULTISTONE MULTIFUGE Fine Speed. S5 SUan

Optimales, schleierfreies Waschen der Fuge.

Brillantes Fugenbild mit MULTIFUGE Base oder
MULTIFUGE Fine Speed.
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VERLEGUNG AUF ALTEN, KRITISCHEN UNTERGRUNDEN
Trittschallschutz au ritischen Untergriinden

Trittschallschutz auf
Kritischen Untergriinden

Verlegung auf alten, kritischen Untergriinden

Sicherheit bei der Erstellung eines
mangelfreien, keramischen Belags auf
kritischen Untergrinden wie z.B. Holz
dielenbdden, OSB- und Spanplatten,
Mischuntergriinden, jungem Beton
oder rissigen Estrichen, wird durch den
Einbau eines Entkopplungssystems

\\\

erreicht. In der Sanierung ist zudem
h&au g eine Trittschallschutzverbesse-

rung gewunscht.

Mit der ATE Max oder TE Trittschall-
und Entkopplungsplatte wird eine
deutlich wahrnehmbare Verbesserung
erreicht - insbesondere unter starren,

keramischen Belagen.

System-Komponenten

Haftgrundierung
D1 Speed oder
Tiefengrund
D11

2 - o=

Abdichtungs- Trittschall- & Entkopplungsbahn
schall- & Entkopplungsbahn mit dem Teppichmesser ATE Max oder

Grundierung der lackierten Holzdiele mit D1 Speed, Einfaches Schneiden der ATE Max Abdichtungs- Tritt-
alternativ bei rissigem Estrich mit D11

Trittschall- & Entkopplungsplatte
TE

Multifunkt.-Naturstein- u. Fliesenkleber
MULTISTONE oder
Premium Flex-Bodenkleber
M29 HP

et .. A

3 | _ T f 4 Multifunktions-Fugenmortel
Einlegen der ATE Max Abdichtungs- Trittschall- & Ent- Verlegen der Fliesen auf der ATE Max mit
kopplungsbahn in MULTISTONE MULTISTONE MULTIFUGE Base (3—30mm) oder

MULTIFUGE Fine Speed
(bis 10 mm)

System-Silikon
S5 Supax

Verfugung des Belages mit Multifuge Base oder
Multifuge Fine Speed

Schleierfreies Waschen der Fuge.
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VERLEGUNG AUF ALTEN, KRITISCHEN UNTERGRUNDEN
Metall, Holz und Kunststo

[ [}
Metall, Holz und Kunststo
Verlegung von Fliesen und Natursteinen

. . o 5

£ Die Verklebung von Fliesen und Natur 2
® — 2
2 steinen auf Metall, Holz, Kunststo en e Z
— 2

125 und anderen schwierigen Untergriin- = =
5 o =
s den stellt den Fliesenleger oft vor grof3e - - =
g - : g
= Herausforderungen. = -~y £

EKF500 ist aufgrund seiner extrem
guten Haftung, Bestéandigkeit und Fle
xibilitat ein idealer Problemldser fiir die
se extrem kritischen Bereiche. Ist au 3+4+5+6
Rerdem zuséatzlicher Trittschallschutz
gefordert, empfehlen wir den Einbau
unserer ATE Max oder TE Trittschall-

und Entkopplungsplatte.

Alte, kritischen Untergriinden
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System-Komponenten

Epoxidharz-Fugen- und Klebemortel

(]
£ EKF500 g
=1 =1
:E :ﬁ
7} 17
2} %]
2 Z
> Multifunktions-Fugenmortel

Der Metalluntergrund muss frei von Trennmitteln und Aufziehen von EKF500 auf den Metalluntergrund. MULTIFUGE Base (3—30mm) oder

weitestgehend biegesteif sein. Eine Grundierung ist . q

nicht erforderlich. MULTIFUGE Fine (bis 7mm) oder

MULTIFUGE Fine Speed (bis 10 mm)
oder
Reaktionsharz-Fugen- und Klebemdrtel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)
< <
o [}
[ o
[} Q
o . e}
5 System-Silikon c
2 2
E S5 Supax oder 2
- Spezial-Silikon _

Einlegen der Fliesen in EKF500 . Ein entsprechend Einschieben der Fliesen in das Kleberbett. S3 Supax -

grofRRer Zahnspachtel ist zu wahlen, um eine gute Be- up =

netzung zu erreichen.
c c
2 - 2L
s 5 8
@ o
IS o
= = <
2 i)
< o
N - N
2 2
(% Verfugung mit MULTIFUGE Base oder Leichtes, schleierfreies Waschen der Fuge. %)

MULTIFUGE Fine. /"
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Fliesen und Naturstein

Alte, kritische Untergriinde

Nassraume

AuRenbereich

Spezielle Materialien

VERLEGUNG IN NASSRAUMEN
Flussige Abdichtungen in Dusche und Bad

FlUssige Abdichtungen in Dusche und Bad

Verlegung in Nassraumen

Die Verlegung in Duschen und Badern
ist ein sehr komplexes Thema.

Hier gilt es, alle Detailausfiihrungen wie
zum Beispiel die Dichtbandeinarbeitung
gewissenhaft und sicher durchzufih-
ren. Als Untergriinde eignen sich u.a.
Gipsplatten, Kalkzementputz oder Ze-
mentputz sowie Zementestriche.

System-Komponenten

Multimértel

M200

Tiefengrund
D 11oder
Haftgrundierung
D1 Speed

System-Dichtband + Zubehor
SB78 oder
Dehnzonenmanschetten
SB100

Dichtfolie
DF9 oder
Flexible Dichtungsschlamme 1 K
MD1 Speed oder

. ’ . . i , ) ) Hybridabdichtung 1 K
Einlegen des SB78 Dichtbands inklusive der Innen- Ausrollen der Abdichtungsfolie DF9 in zwei Lagen
und AuBenecken. (alternativ: Multiproof oder MD1 Speed). MULTIPROOF

Multifunkt.-Naturstein- u. Fliesenkleber
MULTISTONE oder
Multifunktions-Fliesenkleber
MULTISTAR

Reaktionsharz-Fugenmortel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)

Einlegen der Fliesen in das Kleberbett aus MULTISTAR Leichtes, schleierfreies Waschen der Fuge.
oder MULTISTONE.

System-Silikon
S5 Supax oder
Spezial-Silikon
S3 Supax

20

VERLEGUNG IN NASSRAUMEN
Abdichtungsbahnen in Dusche und Bad

Abdichtungsbahnen in Dusche und Bad

Verlegung in Nassrdumen

Abdichtungsbahnen kommen im zu-

nehmenden Male als zeitsparende
Abdichtung in Duschen und Badern
zum Einsatz.

Hier bietet Botament den groRRen
Vorteil, dass mit dem Flexleistungskle-
ber M21 Classic, M21 HP oder

M21 HP Speed nur max. drei Produkte
fir den Gesamtau au der Abdichtung

und Verklebung benétigt werden.

System-Komponenten

Tiefengrund
D11 oder
Haftgrundierung
D1 Speed

L - b

Aufziehen von M21 Classic M21 HP/M21 HP Speed
nach Einarbeitung von SB78 Dichtband und Innenecke.

Flex-Leistungskleber
M21 Classic oder
Premium Flexkleber
M21 HP oder
Premium Flex-Schnellkleber
M21 HP Speed

SOTAMER

Abdichtungs-und Entkopplungsbahn
AE

System-Dichtband + Zubehor

Verlegen der Abdichtungs- und Entkopplungsbahn in Auftragen der Dichtmanschetten an den Armaturen mit
M21 Classic/M21 HP/M21 HP Speed mit 5 cm Uber- den Fliesenklebern SB78 oder
lappung. Dehnzonenmanschetten

SB100

Reaktionsharz-Fugenmortel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)

System-Silikon
S5 Supax

Verlegung des Belags mit M 21 Classic/M 21 HP/
M 21 HP Speed. FUGE Fine oder MULTIFUGE Fine Speed.

Verfugung mit MULTIFUGE Diamond Max, MULTI-
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VERLEGUNG IM AUSSENBEREICH

Gute Planung und das richtige System

Verlegung im Aul3enbereich

Fliesen und Platten gehdren bereits seit
Langem zu den traditionellen Belagen im
Auf3enbereich.

Die Vorteile liegen dabei sowohl im optk
schen als auch im praktikablen Bereich.
Fliesen und Natursteine sind in vielen For
maten und Farben erhéltlich und kénnen
aufgrund der grof3en Vielfalt nahezu jeden
Kundenwunsch erfullen.

Durch die vollstéandige Verfillung der Fu

gen sind Fliesenbelage leicht zu reinigen.

Im Laufe der Jahre sind die Formatgrd

RBen stetig gewachsen und die Auswahl an
Belagsmaterialien wurde immer groRer,
weshalb die Produkte zur Verlegung immer
wieder an die jeweiligen Anforderungen
angepasst werden mussten.

Balkone und Terrassen sind vielen Ein
Ussen ausgesetzt. Die Belagsmaterialien
und Verlegewerksto e werden bis an ihre

Grenzen strapaziert.

Neben Dauernésse und Frost-Tauwechsel
sind Belage auch thermischen Belastun

gen ausgesetzt, denen Sie Uber lange Jah
re Stand halten missen.

22

Waren es friher eher die kleineren Forma
te, die meist aus stranggepresstem Belags
materialien bestanden, sind die Anforde
rungen von der Kundenseite heute andere.
Gerne sollen die Grof3formate, die im h
nenbereich verlegt werden, auch in den
Auf3enbereich mitgenommen werden.

Das Ziel unserer langjahrigen Forschungs-
und Entwicklungsarbeit war und ist die
Kreation von maf3geschneiderten Produk
ten, die lhnen in jeder Situation die passen
de Loésung bieten.

VERLEGUNG IM AUSSENBEREICH
Die konventionelle Verlegung

Dichtungsschlamme auf Balkon und Terrasse

Die konventionelle Verlegung

Balkone und Terrassen sind allen Wit
terungsein Uissen ausgesetzt.

Zum Schutz der Unterkonstruktion
ist es daher nach den Regelwerken
erforderlich, eine entsprechende Ver
bundabdichtung einzusetzen.

Diese sorgt daftir, dass die Feuchtigkeit
nicht in die Unterkonstruktion eindrin
gen kann und dort zu Schadigungen
fuhrt. Zum Schutz kdénnen ein- oder
auch zweikomponentige Produkte ein

gesetzt werden.

Aufziehen der Gefalleschicht mit mind. 1,5 bis 2 %,
hergestellt aus M200

Einarbeitung von SB78 Dichtband und Innenecke in
MD1 Speed oder Multirpoof.

5] :
Verlegen der unkalibrierten Natursteine mit
MULTISTONE/M29 HP

Grundierung der Geféalleschicht mit D11

——

Zweilagiges Aufziehen der Abdichtung MD1 Speed

oder Multirpoof.

Verfugun

g mit MULTIFUGE Base

System-Komponenten

Multimortel
M200

Tiefengrund
D11 oder
Haftgrundierung
D1 Speed

System-Dichtband + Zubehor
SB78 oder

Flexible Dichtungsschlamme 1 K
MD1 Speed oder
Hybridabdichtung 1 K
MULTIPROOF

Multifunkt.-Naturstein- u. Fliesenkleber
MULTISTONE oder
Premium Flex-Bodenkleber
M29 HP

Multifunktions-Fugenmortel
MULTIFUGE Base (3-30mm)

System-Silikon
S5 Supax
Spezial-Silikon
S3 Supax
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VERLEGUNG IM AUSSENBEREICH
Die konventionelle Verlegung

Untergriinde

Abdichtungsbahnen auf Balkon und Terrasse

Die konventionelle Verlegung

Neben den mineralischen Dichtungs

schlammen kdnnen ebenfalls Bah BOTAM ENT
nenabdichtungen schnell und sicher TERRACHAMP

eingesetzt werden. Die Verklebung der

Fliesen und Naturstein

AE-Abdichtungs- und Entkopplungs-
bahn in Verbindung mit M21 HP Speed

ermdglicht die Fliesenverlegung bereits 5+6
nach ca. 90 Minuten.
Gerade bei zeitkritischen Baustellen ist 4
o dies eine perfekte Alternative.
c
=
=4 2+3
g
=
=}
[
2 1
2
e
g
<
System-Komponenten
Tiefengrund
D11 oder
g Haftgrundierung
3 D1 Speed
z 1 2 Premium Flexkleber
) ) ) ) ) ) ) M21 HP oder
Grundierung des Estrichs mit D11. Einarbeitung von SB78 Dichtband und Innenecke in
M 21 HP /M 21 HP Speed. Premium Flex-Schnellkleber
M21 HP Speed
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
AE
System-Dichtband + Zubehor
=
g SB78
@
<
& 3 a Multifunktions-Fugenmértel
< Einl der AE Abdich d Entkoppl bah Verl der PI it M21 HP / M21 HP Speed i LIRIISEIEI 55 (e i)
Inlegen aer ichtungs- un ntkopplungsbahn erlegen der Platten mit peed im g
in M21 HP / M21 HP Speed mit 5 cm Uberlappung. kombinierten Verfahren. MULTIFUGE Fine Speed
(bis 10 mm) oder
Reaktionsharz-Fugenmortel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)
3 System-Silikon
-% S5 Supax oder
g Spezial-Silikon
Q
= 5 6 S3 Supax
N
3 Verfugung der Platten mit MULTIFUGE Base oder Leichtes, schleierfreies Waschen der MULTIFUGE
@ MULTIFUGE Fine Speed. Base/MULTIFUGE Fine Speed.

24 25



Alte, kritische Untergriinde Fliesen und Naturstein Untergriinde

Nassraume

<=
Q
o
@
o
[
9]
=
B
<

Spezielle Materialien

VERLEGUNG IM AUSSENBEREICH

TERRACHAMP mit Drainagebahn

TERRACHAMP mit Drainagebahn

Die Revolution fur Balkone und Terrassen

Das Terrachamp-System wurde ent

wickelt, um allen Anforderungen im
AuRenbereich gerecht zu werden. In
mehrjahriger Forschungs- und Ent

wicklungsarbeit ist es gelungen, ein
Gesamtkonzept mit Produkten zu
entwickeln, welche weder Kalk noch
Zement beinhalten und auf allen gan

gigen Dinnbettdranagen eingesetzt
werden kénnen.

Der Schwerpunkt der Entwicklung lag
dabei darin, ein System fir die sichere
Verlegung von anspruchsvollen Bela

gen wie grof3formatigen Platten, Fein

steinzeug iesen und Natursteinen im

AulRenbereich bereitzustellen.

4+5

Nach Aufrollen und Trocknen der Grundierung D11 klebt
man die AE-Bahn mit M21 HP Speed unter Verwendung
eines 4—6 mm Zahnspachtels auf. Die St63e sind in
FlieRrichtung zu tberlappen.

Die Drainagebahn wird nach Herstellerangaben auf-
gebracht. Bei der Festverlegung wird M21 HP Speed
mit einem 6 x6 mm Zahnspachtel aufgekammt und
anschlieBend die Drainagebahn mit einem Glétter ins
Kleberbett durch Andriicken eingebettet.

Der BTK 200 Terrachamp wird mit einem Zahnspachtel
passend zur Formatgréf3e des Belags aufgekdammt. Das
kombinierte Verfahren und damit eine hohlraumfreie
Verlegung ist nicht erforderlich!

Mit einem Epoxidharzfugbrett kann Multifuge Diamond
Max leicht eingefugt werden.

Nach dem Anziehen der Fuge wird diese mit einem
Schwammbrett in Form gebracht und das tiberschis-
sige Material abgewaschen.

26|

Das Ergebnis ist ein ansprechender AufRenbelag, der
langfristig hélt, mit einer ansehnlichen, farbstabilen
Fuge.

System-Komponenten

Schnellestrich-Bindemittel
M56 Speed
Schnellestrich-Fertigmértel

M56 Speed FM

Tiefengrund
D11 oder
Haftgrundierung
D1 Speed

Premium Flex-Schnellkleber
M21 HP Speed

Abdichtungs-und Entkopplungsbahn
AE

System-Dichtband + Zubehor
SB78

Premium Flex-Schnellkleber
M21 HP Speed

Handelsubliche
Drainagebahn

Balkon-/Terrassenkleber
BTK200 Terrachamp

Reaktionsharz-Fugenmortel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)

System-Silikon
S5 Supax

VERLEGUNG IM AUSSENBEREICH

TERRACHAMP mit Drainagemortel

TERRACHAMP mit Drainagemortel

Immer auf der sicheren Seite

Gerade im Sanierungsbereich stof3t
man immer wieder auf das Problem der
geringen Konstruktionshéhen.

Mit E120 Multifunktionsharz und SD
Spezialsand bietet sich die Mdglichkeit,
eine trag- und dréanagefahige Lastver
teilungsschicht mit einer Mindeststarke
von 20 mm zu erstellen.

Dies reduziert die Hohe der Gesamt
konstruktion um ca. 50 %.

Daruber hinaus ist er schnell begehbar
und kann nach ca. 10 - 12 Std. mit dem
BTK200 Terrachamp Balkon- und Ter
rassenkleber in Verbindung mit Fliesen
oder Naturstein belegt werden.

Diese Problematik tri t ein Verabeiter hdu g an. Eine
Abdichtung ist vorhanden (Bitumen- oder Kunststo -
bahn), aber wie soll hier noch ein vernuinftiger Au au
mit Fliesen oder Naturstein entstehen?

Auf einer Abdichtung wird eine 1-lagige PE-Folie auf
einem Untergrund mit mindestens 1,5-2 % Gefalle
aufgebracht und im Randbereich an angrenzenden
Bauteilen hinaufgefiihrt.

Nach Stellung eines Randdammestreifens kann der
Drainagemortel mit einer Mindestarke von 2 cm aufge-
bracht, abgezogen und geglattet werden.

Auf dem getrockneten Belag wird der Reaktionsharz-
Fugenmdértel 3K Diamond Max mit einem Fuggummi
eingefugt und abgewaschen.

Der Kleber BTK200 Terrachamp wird auf den Drai-
nagemortel mit dem fir die Formatgrée passenden
Zahnglatter aufgetragen.

System-Komponenten

Abdichtung nach DIN 18531
Botament Bitumen- o.
Kunststo ahn

Trennlage
PE-Folie 1-lagig

Drainagemortel
E120
+ SD Spezialsand

Balkon-/Terrassenkleber
BTK200 Terrachamp

Reaktionsharz-Fugenmértel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10mm)

System-Silikon
S5 Supax
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Untergriinde

Fliesen und Naturstein
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VERLEGUNG IM AUSSENBEREICH
TERRACHAMP direkt im Verbund

VERLEGUNG IM AUSSENBEREICH
TERRACHAMP mit Terrassenplatten

® [}
3 =}
¢ TERRACHAMP mit Terrassenplatten TERRACHAMP direkt im Verbund
Keramik in 2 cm Dicke - voll im Trend mit Fliesen und Platten
5 Terrassenplatten mit einer Material- Mit der Kombination von Multifuge 5
é dicke von 2 cm konnen auf verschie- Diamond Max und Terrachamp ist die %
‘ZE de Arten und Weisen verlegt werden. Balkon- und Terrassenverlegung so §
g Lose, im Splitt- oder Kiesbett, auf einfach und sicher wie nie. ;
o 0
z Stelzlagern oder auch fest verlegt. Keramische Beldge konnen bei Bal T

Alte, kritische Untergriinde

Mit BTK200 Terrachamp kann eine
feste Verlegung realisiert und ein Wa
ckeln oder Kippen der Platten verhin
dert werden.

System-Komponenten

Schnellestrich-Bindemittel

konen und Terrassen direkt mit
BTK200 auf einer Verbundabdichtung
verlegt werden. Die Verlegung von
GroRformaten ist problemlos realisier
bar.

Schnellestrich-Fertigmaértel

Alte, kritische Untergriinde

. M54 M54 FM o
% Schnellestrich-Fertigmértel -%
; M54 FM Tiefengrund 2
s D11 =

<=
Q
o
@
o
[
9]
=
B
<

Spezielle Materialien

Ein ausreichendes Gefélle mit z.B. M54/FM erstellen.

Estrich mit D11 Tiefengrund grundieren.

M21 HP Speed mit einem 4 oder 6 mm Zahnglatter
au ammen.

AE-Abdichtungs- und Entkopplungsbahn in:
frische Kleberbett einlegen und andrticken.

S

Den Balkon- und Terrassenkleber BTK200 mit Quarz-
sand mischen und Batzen- oder Streifenférmig auf-
bringen. Die Platten in den frischen Kleber einlegen.

28

Der Fugenverschluss erfolgt mit S5 Supax

Tiefengrund

Der Schnellestrich-Fertigmértel M54 FM wird nach

Nach dem Aufrollen und Trocknen der Grundierung D11

D11 oder d_em Auringen feiner Kontakschlamme und Stellung klgbl man die AE Abdichtungs- und Enlk_opplungsbahn Premium Flex-Schnellkleber
eines Randstreifens auf den tragenden Untergrund mit M21 HP Speed unter Verwendung eines 4 mm
Haftgrundierung aufgebracht. Zahnspachtels auf. M21 HP Speed
D1 Speed

Premium Flex-Schnellkleber
M21 HP Speed

Abdichtungs-und Entkopplungsbahn
AE

Balkon-/Terrassenkleber
BTK200 Terrachamp

System-Silikon
S5 Supax

Der BTK200 Terrachamp wird mit einem Zahnspachtel
passend zur Formatgréf3e des Belags aufgekammt.
Das kombinierte Verfahren und die damit verbundene
hohlraumfreie Verlegung sind hierbei nicht erforderlich.

Direkt nach dem Einfugen wird die Fuge in Form
gebracht und der Belag mit einem Hydroschwamm
abgewaschen.

Mit einem Epoxidharzfugbrett kann Multifuge Diamond
Max leicht eingefugt werden. Verarbeitungs- und Un-
tergrundtemperatur + 10 °C bis + 25 °C.

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
AE

Balkon-/Terrassenkleber
BTK200 Terrachamp

Reaktionsharz-Fugenmértel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)

System-Silikon
S5 Supax
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Nassraume Alte, kritische Untergriinde Fliesen und Naturstein Untergriinde

AuRenbereich

c
2
s
I
5}
2
5}
=
2
o
N
@
j3
]

VERLEGUNG VON SPEZIELLEN MATERIALIEN
Verlegung von Grof3formaten und anderen Belagsmaterialien

Grol3formatige und
kunstharzgebundene Platten

Verlegung von speziellen Materialien

GroRRformatige Fliesen

sind im Trend und werden im Privat
bereich und in 6 entlichen Bereichen,
wie z.B. Autoh&usern, Kaufhausern und
Bahnhofen, haufig eingesetzt. Dieser
Trend stellt fur den Verlegebetrieb eine
groRRe verarbeitungstechnische Heraus
forderung dar.

Die Verlegung im Dunnbettverfahren
kann ohne Vorarbeiten wie spachteln oder
nivellieren problematisch sein, auch wenn
die Vorgewerke die Malitoleranzen nach
DIN 18202 einhalten.

Die vorgegebenen Maf3toleranzen reichen
in der Regel nicht aus, um bei grof3forma
tigen Fliesen einen ebenen Keramikboden
zu erstellen. Hierbei ist bereits bei der Kal
kulation ein Mehraufwand zu beachten.
Zum Ausgleich der Boden ache

eignen sich unsere Nivelliermassen

M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra
mit ihren optimalen Verlaufeigenschaften.
Im Wandbereich eignet sich unser Multi
mortel M200.

Dieser kann nach zwei Stunden mit
keramischen Fliesen belegt werden.
Fur die anschlieBende Verlegung der
Bodenfliesen empfehlen wir unseren
Multifunktionskleber MULTISTAR in
FlieBbettkonsistenz.

Fur die Verlegung der Wand iesen ist
MULTISTAR aufgrund der hierfir erfor
derlichen Standfestigkeit in der Dinnbett
konsistenz anzumischen. Grundsétzlich
sollte vor dem Einlegen von grof3forma
tigen Platten in das Kleberbett die Flie-
senruckseite mit einer Kontaktspachtelung
aus dem Fliesenkleber versehen werden.

30

Spannungen im Plattenbelag
Spannungen im Plattenbelag sind eine
h&éu ge Schadensursache bei ge iesten
Flachen. Fliesenbelage aus Grol3formaten
zeigen sich dabei als besonders anfllig,
denn sie sind groReren Spannungen aus
gesetzt als Beldge aus kleineren Forma
ten.

Um die Problematik der Entstehung von
Spannungen bei groRformatigen Platten
zu reduzieren, sollten

« ein ausreichend dickes Kleberbett mit
einer guten Benetzung ausgefuhrt wer-
den (kombinierte Verlegemethode),

« Belegreife und Aufheizphasen von
Estrichen und dem Plattenbelag
streng beachtet werden,

* im Aul3enbereich helle Platten
verwendet werden,

« bei grolRen Fensterfronten ggf.
Entkopplungssysteme verwendet
werden.

Kunstharzgebundene Platten
Kunstharzgebundene Platten sind eben
falls im Trend. Optisch sehr ansprechend,
sind sie hinsichtlich der Verlegung jedoch
nicht ganz unkritisch. Viele kunstharz
gebundene Platten neigen dazu, sich
wahrend der Verlegearbeit zu verformen.
Fur diese anspruchsvollen Belage hat
sich unser Multifunktions-Fliesen- und
Natursteinkleber MULTISTONE bewahrt.
Bei sehr kritischen Platten empfehlen wir
unseren Epoxidharz-Fugen- und Klebe-
mortel EKF500.

Wir empfehlen, in diesen Fallen grund-
satzlich eine individuelle Beratung durch
unsere BOTAMENT-Anwendungstechnik
einzuholen.

Bei Bedarf fihren wir auch einen Test
durch und geben anschlieBend eine
gezielte Verlegeempfehlung ab.

Grundierung des Untergrunds mit dem Tiefengrund
D11

VERLEGUNG VON SPEZIELLEN MATERIALIEN
Verlegung von Grof3formaten und anderen Belagsmaterialien

Kunstharzgebundenen Platten: Aufziehen des Epoxid-
harz-Fugen- und Klebemortel EKF500 oder MULTI-
STONE in FlieRbettkonsistenz mit einem ausreichend
groBen Zahnglatter

Bei grof3formatigen Platten: MULTISTAR in FlieRbett-
konsistenz mit einem ausreichend groR3en Zahnglatter

Ruckseitiges Aufspachteln von EKF500 , MULTISTONE
oder MULTISTAR auf der Plattenriickseite

Sorgféltiges Einschieben der Fliesen in das Kleberbett

Kontrolle der Benetzung durch Aufnahme der Fliese

Verfugung des groRformatigen Belages mit
MULTIFUGE Base, MULTIFUGE Fine, MULTIFUGE
Fine Speed oder MULTIFUGE Diamond Max

System-Komponenten

Tiefengrund
D11 oder
Haftgrundierung
D1 Speed

Kunstharzgebundenen Platten
Multifunkt.-Naturstein- u. Fliesenkleber
MULTISTONE oder
Epoxidharz-Fugen- und Klebemortel
EKF500

GroRformatige Platten
Multifunktions- Fliesenkleber
MULTISTAR

Multifunktions-Fugenmértel
MULTIFUGE Base (3—30mm) oder
MULTIFUGE Fine (bis 7mm) oder
MULTIFUGE Fine Speed (bis 10mm)
oder Reaktionsharz-Fugenmortel 3K
MULTIFUGE Diamond Max
(2-10 mm)

System-Silikon
S5 Supax
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AuRenbereich Nassraumen Alte, kritischen Untergriinden Fliesen und Natursteinen Untergriinde

Spezielle Materialien

Produktiibersicht

Klebemortel fur Wand und Boden

* Ist geeignet

Untergrund Grundierung Ausgleich Fliesen- und Natursteinkleber
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Wand
Zement-/Kalk-Zement-Putz . )] . . . . . . . . . . .
Gipsputz . o4 . . . . . . .
Zementgebundene Faserplatten, Bauplatten . o4) . . . . . . . . .
Gipskartonplatten . )] . . . B . .
Leichtbeton . o4 . . . . . . . . . .
Porenbeton . o4 . . . . . . . . .
Alte Keramikbelage . . . . . . . B . .
Ol- und Lackanstriche . . . . . . . . . .
Beton, 3 Monate alt . o4 . . B . . o)
Beton, 6 Monate alt . o4 . . . . . . . . . . .
Boden
Zementestrich, unbeheizt . 4 . . . . . . . . . . . . . . o
Zementestrich (Heizestrich nach DIN 18560) . )] . . . . . . . . . . . . . o
Zementestrich plus
. ) . . . . . . . . . . . . . .

diinnschichtigem Heizungssystem

Calciumsulfatestrich, unbeheizt und 9
als Heizestrich nach DIN 18560 ° . . . . . . . . . . . . . . .

Calciumsulfatestrich plus

diinnschichtigem Heizungssystem ° o9 ° ° ° ° ° ° ° : ° : ° : °
Junger Zementestrich 2 . ] .2 . . o
Gussasphaltestrich innen, besandet ) .3 ) . . . . . . 1) . .
Gussasphaltestrich innen, unbesandet . o 3) .3) «3) . . . . . B 1)
Trockenestrich/Gipsfaserplatten . o4 . . . . . . . . . o . o .
Magnesit- und Steinholzestrich . .2 .2 . . . . . . . . . . .
Alte Keramikbelage . . . . . . . . . o . o . o
Ol- und Lackanstriche . . . . . . . . . . . . . . .
Beton, 3 Monate alt . ) . . o . . o o o o o 1)
Beton, 6 Monate alt . o4 . . . . . . . . . . . . . . o
Fsrgfﬁgli\t?enr:‘,eﬁg?zr:j?:len, rissige Estriche) Einbau des Botament-Entkopplungssystems .2
Metall Bitte sprechen Sie unsere Anwendungstechnik an. DE + CH: Telefon +49 20 41/10 19-33 / AT: Telefon +43 (0) 676-775 01 30
1) 1/3 des Anmachwassers mit der Haftemulsion D10 ersetzen. 3) Bis5mm

2) Bitte kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik. 4) Verdunnt bis max. 1:2

AuRenbereich Nassraumen Alte, kritischen Untergriinden Fliesen und Natursteinen Untergriinde
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Spezielle Materialien
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Produktiibersicht

Fliesen- und Natursteinkleber

« Ist geeignet

Untergrund Fliesen- und Natursteinkleber
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Platten
Steingut . . . . . . . . .
Steinzeug, unglasiert, bis 15 x 15 cm . . . . . . . . . .
Steinzeug, groRformatig . . . . . . . . . .
Steinzeugriemchen, glasiert, z.B. 6 x 24 cm . . . . . . . . .
Feinsteinzeug . . . . . . . . . .
Feinsteinzeug, poliert . . . . . . . . .
Betonwerksteinplatten, Terrazzoplatten . . . . . . . . .
Mosaik aus Glas . . o) o1 . . . o) .
Mosaik aus Keramik . . . . . . . . .
Kunstharzplatten (z.B. Objekt Stone) ) ) ) ) ) ) .
Klinker, Spaltplatten, Spaltriemchen, glasiert . . . . . . . . . .
Grobkeramik, groR3formatig (handgeformt) . . . . . . . .
Cotto-Platten (nach Vorbehandlung It. Herst.) . . . . . . .
Glasfliesen2) o1 . .
Natursteine 3)
Marmor, kalibriert . . .
Marmor, nicht kalibriert . o
Granit, kalibriert o . o o2) o2) .2) . .
Granit, nicht kalibriert . . . .
Solnhofener Platten, kalibriert . . . .
Solnhofener Platten, nicht kalibriert . .
Schieferplatten, kalibriert ) ) ) ) )
Schieferplatten, nicht kalibriert . o2

1) 1/3 des Anmachwassers mit der Haftemulsion Botament D 10 ersetzen.

2) Bitte kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte,
Verwendungszwecke und die besonderen értlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen
unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblatter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fur uns nur
verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Weitere technische Details entnehmen
Sie bitte unseren technischen Merkblattern unter www.botament.comBotament GmbH ¢« Am Kruppwald 1 46238 Bottrop
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Produktiibersicht

Fugenmortel fur Fliesen & Platten

« Ist besonders geeignet

Untergrund Fugenmortel
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Platten
Steingut

Steinzeug, unglasiert, bis 15 x 15 cm

Steinzeug, grof3formatig

Steinzeugriemchen, glasiert, z.B. 6 x 24 cm

Feinsteinzeug

Feinsteinzeug, poliert

Betonwerksteinplatten, Terrazzoplatten

Mosaik aus Glas

Mosaik aus Keramik

Kunstharzplatten (z.B. Objekt Stone)

Klinker, Spaltplatten, Spaltriemchen, glasiert

Grobkeramik, grof3formatig (handgeformt)

Cotto-Platten (nach Vorbehandlung It. Herst.)

Glasbausteine

Glasfliesen

Natursteine 1)

Marmor

Granit

Solnhofener Platten, kalibriert

Schieferplatten

Natursteinmosaik

1) Wir empfehlen eine Probe-Verklebung und -Verfugung.

Produktiibersicht

Verlegemortel flr Natursteine

* Ist geeignet

Naturstein Verlegemortel / Kleber

o
4
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Diorit JFurstensteiner* . . . .
Dolomit .Kleinziegenfelder* . . o .
+Nero Impala“ . . . .
Garbbro
LStar Galaxy* . . . B
,Giallo Veneziano* . . . .
Gneis
Lmperial White* . . . .
LAzul Platino* . . . .
~Balmoral* . . . .
,Baltic Red" . . . .
,Bethel White* . . . .
Granit
+Bianco Sardo* . . . .
+Blanco Cristal” . . . .
.Padang"” . . . .
,Rosa Beta"“ . . . .
Granulit ~Kashmir White" . . . .
,Breccia Sarda“ . . o .
Kalkstein ~Juramarmor* . . . .
»Solnhofener* . . . .
JArabescato di Carrara“ . . .
Marmor
LEstremoz* . . .
Migmatit ,Paradiso Bash* . . . .
Syenit ,Blue Pearl* . . . .
,Bad Cannstatt" . . . .
Travertin
.Bad Langensalza“ . . . .

Auf dem Markt wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Natursteinen unter gleichem Namen vertrieben. Bei verfarbungsemp ndlichem Material kdnnen gesteinsei-
gene Substanzen oder Bestandteile aus dem Untergrund irreversible Verfarbungen und Ausbliihungen hervorrufen. Saugende Natursteine kdnnen zur Wasser e-
ckenbildung oder Aufschiisselung neigen. Zudem enthalten einige Schiefersorten trennende Substanzen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine
baustellenspezi sche Probeverarbeitung. Besteht der Untergrund aus gipshaltigem Material, sind die Richtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten.
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Fur jede Belastung und Anforderung

Die richtige Abdichtung

Wassereinwirkungsklasse

WO-I (gering)
Flachen mit nicht hdu ger
Einwirkung aus Spritzwasser

Anwendungsbeispiele

- Wand &chen in Badern auf3erhalb von
Duschbereichen und hauslichen Kiichen

- Boden achen im hauslichen Bereich ohne Ablauf z.B.
in Kuichen, Hauswirtschaftsraumen, Gaste WCs

Abdichtungssto

- Polymerdispersion

- Kunststo -Mortel Kombination
- Reaktionsharz

- Dichtbahn

W1-I (maRig)

Flachen mit nicht hau ger
Einwirkung aus Brauchwasser,
ohne Intensivierung durch
anstauendes Wasser

- Wand &chen tuber Badewannen und in Duschen
in Bédern

- Boden &chen im héauslichen Bereich mit Ablauf

- Boden achen in Badern ohne/mit Ablauf ohne
hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich

- Polymerdispersion

- Kunststo -Mdrtel Kombination
- Reaktionsharz

- Dichtbahn

W2-I (hoch)

Flachen mit hau ger Einwirkungen aus Spritz-
und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem
Boden zeitweise durch anstauendes Wasser
intensiviert

- Wand achen von Duschen in Sport-/Gewerbestatten*
- Boden achen mit Ablaufen und/oder Rinnen

- Boden &chen in Raume mit bodengleichen Duschen
- Wand- und Boden dchen von Sport-/Gewerbestatten*

- Polymerdispersion (nur Wand &chen)
- Kunststo -Mdértel Kombination

- Reaktionsharz

- Dichtbahn

W3-I (sehr hoch)

Flachen mit sehr hau ger oder lang anhaltender
Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser
und/oder aus intensiven Reinigungsverfahren,
durch anstauendes Wasser intensiviert

- Flachen im Bereich von Umgangenvon Schwimmbecken| - Kunststo -Mortel Kombination

- Flachen von Duschen/Duschanlagen in
Sport-/Gewerbestatten

- Flachen in Gewerbestétten*,
(gewerbliche Kiichen, Wéschereien, Brauereien etc.)

- Reaktionsharz
- Dichtbahn nach Herstellerempfehlung

Beanspruchungsklasse Rissklasse Botament Produkte
WO-I (gering) R1-I « AE Abdichtungs- & Entkopplungsbahn
Nicht hau ge * ATE Max Abdichtungs- Trittschall- & Entkopplungsbahn
Spritzwassereinwirkung « DF9 Dichtfolie 1K
* MD1 Speed Flexible Dichtungsschlamme 1K
* MD2 Spezialabdichtung 2K
* RA170 Reaktionsharzabdichtung 2K
* MULTIPROOF Hybridabdichtung 1K
W1-I (maRig) R1-I « AE Abdichtungs- & Entkopplungsbahn
Nicht hau ge « ATE Max Abdichtungs- Trittschall- & Entkopplungsbahn
Brauchwassereinwirkung « DF9 Dichtfolie 1K
* MD1 Speed Flexible Dichtungsschlamme 1K
« MD2 Spezialabdichtung 2K
* RA170 Reaktionsharzabdichtung 2K
* MULTIPROOF Hybridabdichtung 1K
W2-I (hoch) R1-I * AE Abdichtungs- & Entkopplungsbahn
Hé&u ge Brauchwassereinwirkung / « ATE Max Abdichtungs- Trittschall- & Entkopplungsbahn
zeitweise auch anstauend « DF9 Dichtfolie 1K (nur Wand achen)
* MD1 Speed Flexible Dichtungsschlamme 1K
* MD2 Spezialabdichtung 2K
« RA170 Reaktionsharzabdichtung 2K
* MULTIPROOF Hybridabdichtung 1K
W2-I (hoch) + R1-I * AE Abdichtungs- & Entkopplungsbahn
zusétzlicher chemischer Belastung * ATE Max Abdichtungs- Trittschall- & Entkopplungsbahn
* RA170 Reaktionsharzabdichtung 2K
* MULTIPROOF Hybridabdichtung 1K
W3-1 (sehr hoch) R1-I * AE Abdichtungs- & Entkopplungsbahn*
Sehr hau ge bzw. langanhaltende Brauchwassereinwirkung « ATE Max Abdichtungs- Trittschall- & Entkopplungsbahn
(intensiver Einsatz von Reinigern) / auch anstauend » MD1 Speed Flexible Dichtungsschlamme 1K
* MD2 Spezialabdichtung 2K
* RA170 Reaktionsharzabdichtung 2K
* MULTIPROOF Hybridabdichtung 1K
W3-I (sehr hoch) + R1-I * AE Abdichtungs- & Entkopplungsbahn*
zusatzlicher chemischer Belastung * RA170 Reaktionsharzabdichtung 2K

Botament SB 78 Systemdichtband inklusive Zubehor ist mit allen unseren Verbundabdichtungen im System gepriift.

Teil 2, Ifd. Nr. 2.50,

* Abdichtungs achen ggf. mit zusé&tzlichen chemischen Einwirkungen nach Bauregelliste A,

Beanspruchungsklasse C und PG-AIV

*Nach DIN 18534-5 sind bahnenférmige Abdichtungen fiir die Wassereinwirkungsklasse W3-I noch nicht aufgenommen.
Die Abdichtung mit der AE-Bahn ist in diesem Bereich aber als fachgerechte Sonderkonstruktion nach wie vor méglich!

Alle in dieser Broschiire gemachten Angaben basieren auf langjahrigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlid
und missen auf die jeweiligen Bauobjekte und die besonderen értlichen Bedingungen abgestimmt werden. Dazu gelten stets die jeweils neuesten technischen Merkblétter,
die Sie unter www.botament.com herunterladen kdnnen. (Stand: 01/22)
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Ubersicht

Zu beachtende Regelwerke

DIN-Normen

DIN 4102 Brandverhalten von Bausto en und Bauteilen

DIN 4103 Nichttragende innere Trennwande

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 18157 Ausfiihrung keramischer Bekleidungen im Dunnbettverfahren

DIN 18183 Trennwande und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkonstruktionen
DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken-Begri e

DIN 18531 Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengéngen
DIN 18532 Abdichtung von befahrbaren Verkehrs achen aus Beton

DIN 18533 Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen

DIN 18534 Abdichtung von Innenrdumen

DIN 18535 Abdichtung von Behéltern und Becken

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18354 Gussasphaltarbeiten

DIN 18515 AuRBenwandbekleidungen

DIN 18560 Estriche im Bauwesen

DIN 19643 Au ereitung von Schwimmbeckenwasser

DIN EN-Normen

DIN EN 206 Beton

DIN EN 998 Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau - Putzmortel

DIN EN 1264 Raum achenintegrierte Heiz- und Kihlsysteme mit Wasserdurchstromung
DIN EN 12004 Mortel und Klebsto e fiir Fliesen und Platten

DIN EN 13279 Gipsbinder und Gipstrockenmértel - Begri e und Anforderungen

DIN EN 13501 Klassi zierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
oWENIseis | Eeichmarel Eefchmaseen und sirche-

DIN EN ISO-Normen

DIN EN ISO 12944

Beschichtungssto e - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme

Merkblatter und Fachinformationen

ZDB-Merkblatt

Abdichtungen im Verbund AlV

ZDB-Merkblatt

AuR3enbelage

ZDB-Merkblatt

AuBentreppen

ZDB-Merkblatt

Belage auf Gussasphaltestrich

ZDB-Merkblatt

Belage auf Zement- und Calciumsulfatestrichen

ZDB-Merkblatt

Bewegungsfugen

ZDB-Merkblatt

BVF Schnittstellenkoordination Flachenheizung

ZDB-Merkblatt

Entkopplungssysteme im Innenbereich

ZDB-Merkblatt

GrofRformate

ZDB-Merkblatt

Hohendi erenzen

ZDB-Merkblatt

Reinigen, schiitzen, p egen

ZDB-Merkblatt

Toleranz im Hochbau

ZDB-Merkblatt

Untergriinde in Feuchtraumen

ZDB-Fachinformation

Ablaufe und RInnen AIV

ZDB-Fachinformation

Elastische Fugen

ZDB-Fachinformation

Glas iesen und Glasmosaik

ZDB-Fachinformation

Schallschutz in Badern

ZDB-Fachinformation

Sonderkonstruktionen

ZDB-Fachinformation

Wasserriickstande

ZDB-Fachinformation

Zementare Fugen

ZDB-Fachinformation

Schnittstellenkoordination Nassraum

Alle Angaben in dieser Broschire basieren auf langjahrigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und missen auf die jewei-
ligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen 6rtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte standig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken
und Geréte bei der Anwendung beriicksichtigt werden mussen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Der Inhalt dieser Broschtire beriicksichtigt den
Stand der Entwicklung und Technik im 01/22. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das
Sie unter www.botament.de abrufen kénnen. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spatestens mit Erscheinen einer neuen Au age ihre Gultigkeit.
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FACHVERBAND
FLIESEN A
UND NATURSTEIN

im Zentralverbund des Deutschen Baugewerbes




